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Deney Laboratuvarnnn

CEVRE VESEHIRCILK  ['Adres: Erzurum Mah. Sosyal Sok. Tel  :0312-36399 14
BAKANLIGI No:22/A Faks :0312-363 72 58
Merkez Yap: Denetim e-posta :
Komisyonu Cebeci/ANKARA | erbeygeoteknik@gmail.com
Baskanh& website : www.erbey.com.tr |
| Deneyi Yapilan Deney Metodu
Malzemeler/ Deney Adr (Ulusal/Uluslararasi Standartlar)
Uriinler
ASTM D 5856
Diisen Seviyeli Permiabilite Deneyi TS 1900-2/ Mart 2006 (T1:Mays
ZEMIN 2007) Madde 5.9 Deney 9
Niikleer Metotla Zeminlerin Yerinde ASTM D-2922-81
_Yogunlugunun Bulunmasi
Plaka Yikleme Deneyi TS 5744/Nisan 1988 Deney 1
Kayaclann Tek Eksenli Basing Dayammi | TS 2028 / Nisan 1975
Kayaglar- Su Muhtevasi, Y ogunluk ve
Porozite Tayini-Porozite ve Yogunlugun TS 8615/Aralik 1990
Verniye Olglimleri ve Suya Doyurma Madde 2.1
Teknigi le Tayini
Nokta Yiikii Dayanim Indeksi Tayini TS 699/Mart 2009 Madde 6.38
KAYA Deneyl ISRM 1985
DENEYLERI Dogal Taglar-Deney Yontemleri-Dona TS EN 12371/Nisan 2011
Dayanim Tayini
Degisken Gerilim ve Is1 Kosullar: Altinda
Saglam Kaya Karot Omeklerinin Basmg | ASTM-D 7012-04 Metot A
Dayanimu ve Esneklik Katsayisi I¢in ASTM D 2664
Standart Test Yontemi
Islatma Kurutma Deneyi ASTM D 559
TS 706 EN 12620+A1
Beton Agregalan Nisan 2009
Beton Agregalarinin Birim AgirhZimnin TS 3529/Aralik 1980
AGREGA Tayini Madde 1.2 [
Agregalann Geometrik Ozellikleri Icin - .
Deneyler Bsliim 1: Tane Buyukligi TSEN 9::3-1[N1fan 2082
Dagilimi Tayini- Eleme Metodu

Murat

Viz& onayl

i Merk: ap1 Denetim
\\ Komisyonu Bagskani
100702043 £ doeid oo ceilcsilaenee
Nigar DUVAN 7 &°
i Mudur'Yr A”" WOVAN
\ona@ka LB Vize onay1 Vize onay1




